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	凹凸棒黏土纳米棒晶复合微球吸附剂的制备方法 （证书号第1982585）
	刘鹏、朱龙祥、杜鹏程
	发明
	ZL 2013 1 0095353.X
	2016.03.09

	一种可提高效率的太阳能电池（证书号第5017315号）
	唐瑜、于明汇、苟发亮、景欢旺
	实用新型
	ZL 2015 2 0690472.4
	2016.02.24

	一种氨基化复合涂层及其制备方法和应用(证书号第 2014316号)
	蒲巧生、赵蕾、卞雷、杨升宏、吴晶
	发明
	ZL 2014 1 0743991.2
	2016.04.06

	一种含偏二甲肼的废水的处理方法（证书号第 2020151号）
	张海军、常彦龙、裴奔、郭跃萍、田靖
	发明
	ZL 2014 1 0595842.6
	2016.04.06

	一种将高浓度四氧化二氮废气转化为钾肥的氧化吸收方法（证书号第 2013392号）
	常彦龙、焦天恕、黄凌志、张海军、张立清、赵冰、郭跃萍、张俊旺、郑宇凡
	发明
	ZL 2014 1 0169777.0
	2016.04.06

	去除环境水样中石油类污染物的吸附剂及其制备方法（证书号第 2107127号）
	刘晓燕、陈银龙、张海霞
	发明
	ZL 2014 1 0322364.1
	2016.06.08

	一种用二苯胺催化制备咔唑的方法(证书号第 2128626号)
	马建泰、董正平
	发明
	ZL 2014 1 0292101.0
	2016.06.29

	MnFePBA-Ag-CNTs复合肼传感器的制备方法（证书号第 2185036号)
	方建、刘建新、赵继华、沈伟国
	发明
	ZL 2013 1 0446406.8
	2016.08.17

	一种核壳式紫外荧光分子印迹材料的制备及材料在磺胺检测中的应用（证书号第 2205227号)
	张海霞、于辩非、张健健、杨艳杰、张柯林
	发明
	ZL 2014 1 0473748.3
	2016.08.24

	Cu3(BTC)2修饰的毛细管及其制备方法和应用（证书号第 2132641号)
	陈兴国、许银银
	发明
	ZL 2015 1 0089498.8
	2016.06.29

	天然矿物凹凸棒石制备黄色荧光粉Sr3SiO5:M1,M2(M1=Ce3+
或Eu2+,M2=Li+或Ba2+（证书号第 2157038号)
	刘伟生、王文杰
	发明
	ZL 2013 1 0015159.6
	2016.08.03

	六氟化铀碱吸收液废液中铀与氟的回收方法（证书号第 2193069号)
	杨瑛、刘姝菂、刘同环、熊啸冬
	发明
	ZL 2014 1 0086214.5
	2016.08.24

	一种利用小麦秸杆制备植物纤维的方法（证书号第 1943495号)
	石赟、王世余
	发明
	ZL 2013 1 0679879.2
	2016.02.03

	用于制备2-苯基-1，2-环氧丙烷的催化剂及制备方法（证书号第 2109280号)
	李茸、李鑫哲
	发明
	ZL 2013 1 0427564.9
	2016.06.15


