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利用终端带有离子基团的聚苯乙烯与带相反电荷的多酸（Figure 1）或者配位聚电解质的静电自组装，制备了一系列超分子星状聚合物和聚合物刷[1,2]。这些超分子聚合物在氯仿/甲醇中自组装形成了囊泡结构。同时，在超分子聚合物刷中清晰地观察到了囊泡融合的系列中间体：相互靠近的囊泡、囊泡外膜突起、类茎秆、半融合中间体和膜融合孔。利用两亲性阳离子嵌段共聚物替换多酸表面的抗衡阳离子可在弱极性有机溶剂中形成多酸基球状胶束和囊泡等聚集结构[3]。这些球状结构可以看作是球形聚合物刷的一个模型体系[4,5]。逐渐在它们的良溶剂氯仿溶液中加入不良溶剂：通过透射电镜观察了单独的和低聚的球状聚合物刷以及由胶束或者囊泡组成的聚集体结构。其中聚苯乙烯壳和离子核都出现了明显的收缩。在低聚球状高分子刷和聚集体结构中，离子核间的聚苯乙烯链是完全交叉的。这些工作代表着在改变溶剂性质的溶液体系中，星状聚合物或者聚合物刷之内/之间高分子链段相互作用的第一例实验视野。
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Figure 1. Schematic drawings of POM-based star polymers (PSPs, left). HAADF-STEM image of PSP-2 (center). BF-TEM (right) image of PSP-2 as drop-cast from 0.33 mg/mL chloroform/methanol mixture solvents (v/v = 1) onto solid substrates for the microscopic observations.
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